
附件5
行业标准复审意见表

	标准编号及名称
	JB/T 3199-1994热固性水润滑耐磨材料

	复审结论
	□ 继续有效       ( 修订         □ 废止

	主要理由
	该产品目前还具有一定市场，目前随着市场应用的发展，产品在不同使用条件下需要具备不同的性能，该标准年代较长，且该标准中相应的引用标准均有较大变化，因此标准中产品的使用范围、技术指标等都需要更新，应调研相关产品配方及性能是否有变化，并根据现行有效的测试标准验证原有技术指标的合理性。

	审查意见
	参加审查总人数：           人

	
	同意：       人
	不同意：       人
	弃权：       人

	标准化技术组织
	（盖公章）

年    月    日

	备  注
	


行业标准复审意见表
	标准编号及名称
	JB/T 6069-2013水闸橡塑复合密封件覆面用填充聚四氟乙烯导轨软带

	复审结论
	( 继续有效       ( 修订         □ 废止

	主要理由
	该标准内容能够满足当前技术和产业发展，以及行业管理的需求。继续有效。

	审查意见
	参加审查总人数：           人

	
	同意：       人
	不同意：       人
	弃权：       人

	标准化技术组织
	（盖公章）

年    月    日

	备  注
	


行业标准复审意见表
	标准编号及名称
	JB/T 6072-1992塑料耐擦伤性能试验方法

	复审结论
	( 继续有效       ( 修订         □ 废止

	主要理由
	目前塑料已在各行业中的普遍应用。在实际的应用中，经常会发生具有一定速度的物质微粒碰撞到塑料表面，从而造成表面被擦伤的现象。如透明的塑料镜片、电影摄影用的胶片和相纸、汽车领域使用的塑料板、塑料薄膜等，在大气中均会由于大气中的尘埃和灰粒等的撞击影响而造成表面被擦伤。而擦伤的程度与塑料本身的材质有关，并直接影响到其应用，因此测定塑料耐擦伤性能对于实际应用中的选材以及新型合成材料的研制与开发具有现实意义。

	审查意见
	参加审查总人数：           人

	
	同意：       人
	不同意：       人
	弃权：       人

	标准化技术组织
	（盖公章）

年    月    日

	备  注
	


行业标准复审意见表
	标准编号及名称
	JB/T 6542-1993热固性模塑料收缩率的测定

	复审结论
	( 继续有效       ( 修订         ( 废止

	主要理由
	GB/T 39818-2021塑料 热固性模塑材料 收缩率的测定已完全覆盖本标准的内容

	审查意见
	参加审查总人数：           人

	
	同意：       人
	不同意：       人
	弃权：       人

	标准化技术组织
	（盖公章）

年    月    日

	备  注
	


行业标准复审意见表
	标准编号及名称
	JB/T 6543-1993硬质塑料板平面弯曲疲劳特性试验方法

	复审结论
	( 继续有效       ( 修订         ( 废止

	主要理由
	该标准发行时间较久，其引用的相关标准皆有更新，因此需要结合现行标准更新该标准中的技术条件。硬质塑料板已普遍应用于各行各业，例如PP塑料板、PE塑料板、ABS塑料板、PVC塑料板等，其在使用过程中对弯曲疲劳特性有要求，因此建议修订。

	审查意见
	参加审查总人数：           人

	
	同意：       人
	不同意：       人
	弃权：       人

	标准化技术组织
	（盖公章）

年    月    日

	备  注
	


行业标准复审意见表
	标准编号及名称
	JB/T 7525-1994聚丙烯玻璃纤维增强塑料 复合管和管件

	复审结论
	( 继续有效       ( 修订         ( 废止

	主要理由
	该标准发行时间较久，其引用的相关标准皆有更新，因此需要结合现行标准及市场产品性能最新需求更新该标准中的技术要求。PP玻璃钢管具有耐腐蚀性能好、耐温性好(-15 ~ 100℃）、耐高压、可设计性强、抗冲击性能良好、流体阻力小、无电化学腐蚀、无毒、投资省、安装方便等优点、可广泛用于油田、化工、机械、 冶金、轻工、电力、矿山等行业，还由于PP的无毒性，可应用于食品、制药等领域。因此建议修订。

	审查意见
	参加审查总人数：           人

	
	同意：       人
	不同意：       人
	弃权：       人

	标准化技术组织
	（盖公章）

年    月    日

	备  注
	


行业标准复审意见表
	标准编号及名称
	JB/T 7898-2013填充聚四氟乙烯导轨软带

	复审结论
	( 继续有效       ( 修订         □ 废止

	主要理由
	该标准内容能够满足当前技术和产业发展，以及行业管理的需求。继续有效。

	审查意见
	参加审查总人数：           人

	
	同意：       人
	不同意：       人
	弃权：       人

	标准化技术组织
	（盖公章）

年    月    日

	备  注
	


行业标准复审意见表
	标准编号及名称
	JB/T 7899-2013填充聚四氟乙烯软带导轨 通用要求

	复审结论
	( 继续有效       ( 修订         □ 废止

	主要理由
	该标准内容能够满足当前技术和产业发展，以及行业管理的需求。继续有效。

	审查意见
	参加审查总人数：           人

	
	同意：       人
	不同意：       人
	弃权：       人

	标准化技术组织
	（盖公章）

年    月    日

	备  注
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